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}Enrobé recyclé: obtenu par fraisage ou démolition 

de chaussées bitumineuses (souples)

Notions de base

Source: SMI Tagung 2018, D. Kästli

Source: Nibuxs



3 Lausanne, 20.11.2018Conférence JERI

}Agr®gats dôenrob®s (AE):matériaux 

triés et reconcassés provenant du 

fraisage de couches bitumineuses (i.e.

fraisat), du concassage de plaques 

dôenrob®, des d®chets ou morceaux de 

plaques dôenrob® ou des surplus de 

production dôenrob®s

}Composants des agr®gats dôenrob®s

Á Bitume

Á Granulats (grossiers, fins)

Á Filler

}RAP (Reclaimed Asphalt Pavement)

Notions de base

Sources: BFH | vaasphalt.org
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}Domaines dôutilisation des agr®gats dôenrob®s (constr. 

routière)

Á Couches liées (enrobé à chaud / tiède / froid)

Á Couches non liées

Notions de base

Source: BFH

Source: 

Nibuxs, 

RC 166

Source: Nibuxs, H 144
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}La qualité des agrégats 

dôenrob®s d®pend de 

nombreux paramètres

Á Age et état des couches 

bitumineuses

Á Sollicitations mécaniques et 

climatiques

Á Provenance

Á Teneur en HAP

Á Méthode de fraisage

Á Méthode de traitement et                                              

préparation

Á é

Notions de base

Source: SMI Tagung 2018, H.-P. Bücheli

Source: Re-Road project
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}Recyclage des enrob®s, de lôhistoire ancienneé
Á 1970ô: crise p®troli¯re, augmentation du prix du bitume

Á 1970ô: projet de d®monstration FHWA (USA)

Á 1975: premières expériences en France

Á 1980 ï1982: multiplication des expériences

Á 1983 ï1990: «abandon» de la technique (trop de contraintes, manque de 

motivations/incitations et de moyens techniques)

Á Jusquôen 2005: stagnation, recyclage ¨ faible taux

Contexte

Source: Pennsylvania Asphalt Pavement Association

Source: Le recyclage des enrob®s: bilan de 30 ans dôexp®riences, les sp®cificit®s du milieu 

urbain. Y. Brosseaud et M. St-Jacques. Congrès INFRA 2014

Source: connaissancedesenergies.org
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}é mais une probl®matique actuelle: la n®cessit® de 

recyclage des enrobés est croissante

Pas de concessions sur les performances 

Ą Exigences élevées

Ą Nombreux défis !

Contexte



8 Lausanne, 20.11.2018Conférence JERI

}International

Á Production dôenrob®                                                                     

[Mio t.]

Source: EAPA, Asphalt in Figure

Utilisation dôagr®gats dôenrob®s (AE)


